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Главным элементом тензорезистора является пленка из смолы или бумага, 
пропитанная клеем. Также они имеют решетку из фольги и выводы из медной 
проволоки (Рис. 1). Суть производства фольговых тензорезисторов заключается 
в использовании фотохимических процессов, благодаря чему имеем 
возможность получения решетки любой формы. 

 

 
Рисунок 1 – Фольговый тензорезистор 

 
Основные этапы изготовления фольговых тензорезисторов это – 

проектирование тензорезистора и выполнение чертежа решетки, изготовление 
фотошаблона, воспроизведение рисунка обложки на фольгу, травление её 
участков, присоединение выводных проводников и в конечном счете заделка в 
пленку. 
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